Concessione attivita di prove e certificazione legge 1086/71, art. 20 - D.M. n. 50154 del 06/02/2003 e successivi rinnovi

QUALITY CONTROL S.r.l.

LABORATORIO PROVE MATERIALI
Via Roma, 79 - 24030 MEDOLAGO (BG)

Telefono 035/90.14.73 (n. 4 linee ricerca automatica) - Fax 035/90.10.82 - E-mail: info@qualitycontrolgroup.com
Cap. Soc. €101.490,00 - Iscr. Reg. Imp. BG 12004 - C.C.l.A.A. BG 166333 - Cod. Fisc. e P. IVA 00663350163 -

PROVE DI COMPRESSIONE SU PROVINI IN CALCESTRUZZO |CERTFicAToN.  0568RP701/11
D.M. 14/01/2008 - UNI EN 12390.3 e 30/11/2011
COMMITTENTE TECNOQ B S.r.l. - Via Cadorna, 6 - MALNATE (VA)
RICHIESTAN. ______ BEL B A VERBALE DI ACCETTAZIONEN. 06881 DEL 18/11/11
OGGETTO N. 2 PROVINI IN CALCESTRUZZO ~ PERVENUTIIL  18/11/11
RESISTENZA CARATTERISTICA DICHIARATA 35 MPa
CEMENTO DICHIARATO:  TIPO —----- CLASSE - Bos o CONSISTENZA ------
CANTIERE DICHIARATO: BRIENNO (CO)
IMPRESA COSTRUTTRICE: ED|L. RIVA
DIRETTORE LAVORE —ooveeeeo
DENUNCIA c.a. DICHIARATA  ——coeeeeoc N i BEL =t
RICHIESTA PROVE DI MATERIALI SOTTOSCRITTA DAL DIRETTORE DEI LAVORI O sl m NO
DATA DELLA PROVA:  30/11/2011
NOTE:
0 pIOMInE dichiarata ot o T el KN | MPa | (»

(*) Tipo di rottura

1 = bitroncopiramidale 2 = ataglio 3 = sgretolamento 4= esplosiva 5 = altre

OO0 EFFETTUATA perche la planarita della superficie non rientrava nella tolleranza prevista dalla UNI EN 12390.1

Rettifica dei campioni: [gg NON EFFETTUATA ¢

| RISULTATI OTTENUTI SONO RIFERITI ESCLUSIVAMENTE Al PROVINI TESTATL -G O N
N o

IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA
SOLO IN CASO D’USO

MOD. 3

(D.PR. 642/72 - art.46 TARIFFA - PARTE 1) /éeoOLAGO @O\

Dott. g ST§FANO ggzmvo
Il presente certificato non puo essere riprodotto, salvo autorizza¥ione scfitta del laboratorio.




